Aoisza

Povrchova udrzba ndatérovych hmot SOKRATES

Druh ndtérové hmoty:

o lazury

» email professional
» colour

» parketové laky

Doporucené oSetiovani a péce o dievéna venkovni okna a dievéné vchodové dvere.

1.  Ochrannou folii dodanou vyrobcem oken, ktera se nachazi mezi ramem a kfidlem, ihned
neodstranujte. Zamezuje pfipadnému slepeni po dobu jednoho mésice, nez ziska natér konecné vlastnosti.
Folie také vyznamné chrani okno nebo dvere pfed poskozenim pfi zednickych pracich, kdy dochazi k
poskozeni oken a dvefi tak zvanym mokrym procesem - betonové podlahy a omitky. PoSkozeni oken
mokrym procesem je poskozeni nevratné a povrch okna je bez vysokych néklad(l za prebrouseni dieva
neopravitelny. K poskozeni natéru muze dojit i silné alkalickymi prostfedky, které se na stavbach vyskytuiji,
napfr. vapnem.

2. Ty cZasti oken, které jsou ihned po vyrobé k sobé stlaceny velkou silou, se musi lehce potfit separatorem
SOKRATES nebo suchym toaletnim mydlem.

3. Pozabudovani oken a dvefi do stavby je bezpodminecné nutné se postarat o dobré odvétrani, aby ve
fazi vysoké stavebni vihkosti nedoslo k poskozeni funkce okna. Okna a dvefe chrarite pred poskozenim
stavebnimi hmotami, které mohou zanechat na povrchu barvy a kovani neodstranitelné skvrny. Pozor na
PU pény - zluté skvrny. Lepici pasky smi byt pouzivany pouze ty, které jsou urceny pro akrylatové natérové
hmoty. Pozor na pfedepsany termin odstranéni. V¢as odstranit.

4. Zakladni ocisténi oken a dvefi po ukonceni stavebnich praci provadéjte jen vyhradné za pouziti vody
se saponaty. Bez nasilného oskrabavani povrchu. Na ocisténi se smi pouzivat pouze neutralni myci
prostredky, které neobsahuji abrazivni ¢astice nebo organicka rozpoustédla.

5.  Minimalné 2x, v naro¢néjsich podminkach i 3x ro¢né po omyti oken provedte ocisténi venkovnich ¢asti
oken cCisticem SOKRATES. Ocisténi se provede tak, ze Cisti¢ lehce nanesete na vhodnou houbi¢ku nebo
hadfik a povrch ram( lehkym otiranim odmastite. Poté povrch lehce ocistite suchym hadrikem.

6. Po ocisténi ram cisticem provedete nasledné osetieni balzamem SOKRATES. Osetfeni provedete tak,
Ze si balzam nanesete na povrch vhodné houbicky nebo hadfiku a povrch venkovnich ¢asti oken lehce
natfete. Pfi praci pouzivejte bézné gumové rukavice pro domacnost. Povrch balzamu se nelesti. Balzam
neni leSténka. Viz. TL Balzam. Balzam neni uren na interiérovy nabytek. Oba pfipravky na oSetfovani oken
nepouzivejte pii teplotach nizsich jak + 12 °C a nebo pfi plném letnim slunci.

7. Podle narocnosti klimatickych podminek v odstupu 2 az 3 let provedte dikladnou kontrolu povrchu
natéru. Pokud najdete poskozené misto, provedte ocisténi povrchu a natfeni lazurou stejného odstinu.
Odstin si vzdy odsouhlaste podle skute¢nosti. Pfi hlubsim nebo rozsahlejsim mistnim poskozeni provedte
prebrouseni jemnym brusnym papirem pod vodou a pretrete lazurou.



